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Drevené schody

1. Definujte pojem schody

Schody su stavebno-stolarske vyrobky, ktoré spajaju jednotlivé podlazia v zvislom smere.

2. Vymenuijte kritéria rozdelenia schodov:

1. Podla tvaru ramien
2. Podla po&tu ramien
3. Podla konstrukcie ramien

3. Rozdel'te schody podla jednotlivych kritérii:

1. Podla tvaru ramien:
e priamodiare,
e krivoCiare (kruhové, tocité, elipsovité),
e kombinované.

2. Podla poétu ramien:
e jednoramenné,
e dvojramenné,
e trojramenné,
e viacramenné.

3. Podla konstrukcie ramien:
e rebrikové,
¢ s lichobeznikovymi nastupnicami,
e s votknutymi stupfiami,
e chrbtové schody,
e vretenovité schody,
e so0 zakrivenou schodnicou.
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Obr. §3 Typy schoddov poxdl Wvary ramien
a - prinmodiare, & — krivatiare, ¢ ~ Xombinavané

Obr. 54 Typy schedoy poxtla polti ramicn
& - jednaramennt. b - dvostamenng. ¢ - frojramennc
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4. Vymenujte a popiste ¢asti drevenych schodov

Qbr. 52, Nizvoslovie schexiov
1 - podstupnice, 2 ~ nistupnice, 3 - fabadlo, 4 - schadnica.
3 = vipld - z4bradlie, 6 - hmatadlo

Schody sa skladaju z ramien a odpoc€ivadiel. Priestor medzi dvomi schodistovymi ramenami do 30
cm sa vola zrkadlo, viac ako 30 cm Siroky sa vola medzischodistovy priestor — lucerna. Ramena sa
skladaju zo stupnov.

Nosnou ¢€ast'ou stupna je schodnica, stupne tvori vodorovna €ast — nastupnica a zvisla ¢ast —
podstupnica.

Zabradlie ma funkciu bezpec¢nosti a sluzi aj na oporu pri vystupe alebo zostupe po schodoch. Sklada

sa zo stipikov na hornej strane zakonéenych hmatadlom (drzadlom). Vy$ka je normalizovana — 85
cm.

5. Nakreslite a vysvetlite jednotlivé konstrukcie drevenych schodov
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(br. 38. Chrbtové schody Obr, 55, Rebrikové schody

————



I L

Obr. 36, Schody s lichobefnikovimi nbstv)
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Qbr. 57, Schexdy s vorknutimi slupdi

6. Navrhnite pouzitie jednotlivych konstrukcii drevenych schodov, svoje navrhy zdévodnite.

e rebrikové - tam, kde neprekaza viditelnost priestoru cez schody,

¢ s lichobeznikovymi nastupnicami - tam, kde je malo miesta na vybudovanie schodov,
e s votknutymi stupnami - tam, kde prekaza viditelnost cez schody,

e chrbtové schody ako dekoracia, alebo len na ob&asné pouzitie,

e vretenovité schody - historické budovy, pri nedostatku priestoru,

e 50 zakrivenou schodnicou - velké reprezentacné budovy, historické budovy.

7. Vysvetlite jednotlivé spésoby vypoctu schodov.

Pri navrhovani schodov — konstrukcie vychadzame z prirodzenej chédze po naklonenej dizky a vysky
kroku, ktoré su v nepriamej zavislosti. Ich hodnoty urCuju rozmer Casti ramena - stupne za
predpokladu, ze pozname sklon ramena. Graficky to vyrieSime podla (obr. 51).

Matematicky méZeme rozmery vypoditat zo
vztahu 2h + b = 63 kde h je vySka stupna (cm),
b - Sirka stupria (cm).

Vyskumom a praxou sa zistilo, Ze najpohodinejsi
schodistovy stupefi ma rozmery 15,5 cm x 32,5
cm.

Priklad: h=16cm,b ="

Zo vztahu po dosadeni dostaneme:
2.16+=63

32+b =63

b=63-32

b=31cm

Rozmery stupria su 16 x 31 cm.

Priklad: Ak b=30cm, h="?

2h + 30 = 36
2h =63 - 30
2h =33

h=33:2=16,5cm
Rozmery stupfia su 16,5 x 30 cm.
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Obr, 51. Grafické riefene ozmerov stuphiov schoxiov

Sirka ramien schodov je normalizovana a pre jednu osobu je 60 cm. NajbeZnej$i rozmer je 120 cm.

Doplnkové su 90, 150 cm.
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8. Vymenujte poziadavky na povrchovu upravu drevenych schodov.

odolnost voc&i beznym chemikaliam
odolnost voci oderu

protiSmykova uprava

tazka horfavost

dobry esteticky vzhlad

9. Popiste postup pri povrchovej uprave schodov.

Povrchovu upravu schodov mdzeme vykonavat pred montazou alebo po montazi. Povrchova Uprava
pred montazou ma vyhodu v tom, Ze naterova hmota mdze byt nanasana aj striekanim, vyhneme sa
nedostato¢nej hrubke naterovej hmoty v rohoch, stekaniu naterovej hmoty na zvislych plochach a
dal§im chybam ktoré vznikaju pri nanasani stetcom.

Postup pri nanasani pred montazou: Material pred povrchovou uUpravou musi byt opracovani
frézovanim a brasenim brasnym papierom cislo 120 a nizSie, musi byt zbaveni prachu, a réznych
nedistdt, nesmie byt mastny ak su z ihli€natych drevin nesmie mat na povrchu Zivicné kanaliky
(zivicu).

. nanos prvej vrstvy laku (dodrzujeme teplotu, hribku nanosu)

. vytvrdzovanie (dodrzujeme dobu vytvrdzovania a teplotu)

. brasenie (brasny papier Cislo 240 az 320, uréeny na brusenie laku - brdsna huba)
. odstranenie prachu

. nanos druhej vrstvy laku

. vytvrdzovanie

. brusenie

. odstranenie prachu

. opakujeme body 6, 7, 8, 9
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10. Navrhnite naterové hmoty, ktoré mézeme pouzit na povrchovu upravu jednotlivych
konstrukcii schodov, svoje navrhy zdévodnite.

polyuretanove,
uretanalkydové,
epoxidove,
syntetickeé,
vodou rieditelné
oleje.

VSetky uvedené naterové hmoty sa vyznacuju odolnostou proti oderu, odolavaju vode a saponatom,
nie su lahko horfavé a vyrabaju sa aj pre nanasanie Stetcom. Polyuretanové, uretanalkydové a vodou
rieditelné sa vyrabaju aj ako protiSmykoveé.

Zdroje:

Ganovky, A.: Odborné kreslenie pre 3. ro€nik SOU. Bratislava: Alfa-press 2004.



